
試料の採取

移送・保管

一次分析試料作製

　顕微鏡定性分析
　a) 位相差顕微鏡による分散染色法
　　　　　　　　　　
　b) 偏光顕微鏡による消光角法

又は
Ｘ線回折定性分析

3,000粒子中に
４繊維状粒子以上

3,000粒子中に
４繊維状粒子未満

アスベストの
回折ピークあり

アスベストの
回折ピークなし

　顕微鏡定性分析
４繊維状
粒子未満

４繊維状
粒子以上

アスベスト含有 アスベスト含有せず

による再確認

アスベストの回折
ピークが弱い場合

アスベストの回折
ピークが明らかな場合

二次分析試料作製

基底標準吸収補正法
による

Ｘ線回折定量分析

標準添加法
又は

内標準法

アスベスト含有率

アスベスト有無の判定方法

「建材製品中のアスベスト含有率測定方法 -JIS A 1481:2006」
　測定フロー図
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